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I SISTEMI COSTRUTTIVI
Dall’antichità fino ai giorni nostri



LA STRUTTURA A TELAIO



LA STRUTTURA A TELAIO

Struttura a telaio in legno

Struttura a telaio in acciaioStruttura a telaio in calcestruzzo armato



Cemento: si ottiene mediante la cottura di una miscela di pietre calcaree miste ad argilla, in particolari forni
rotanti. I cementi vengono sempre utilizzati in abbinamento ad altri materiali, sotto forma di malta
cementizia o calcestruzzo. Sono utilizzati per la costruzione della maggior parte delle strutture portanti dei
moderni edifici, per lo più abbinati a tondini di acciaio (cemento armato). In commercio si trovano vari tipi di
cemento:

• Cemento Portland (clinker e gesso)

• Cemento pozzolanico (clinker e pozzolana)

• Cemento d’altoforno (clinker e loppa)

IL CALCESTRUZZO

LEGANTI IDRAULICI



Il Cemento Armato: o più propriamente Calcestruzzo Armato, è un
conglomerato formato da un impasto di cemento, acqua, sabbia, ghiaia e
pietrisco, che incorpora e avvolge un’armatura metallica costituita da tondini
in acciaio. Il cemento armato viene fatto colare all’interno di una cassaforma
in legno, dopo aver predisposto l’armatura di ferro. Il perfetto abbinamento
tra questi due materiali è dovuto al fatto che l’acciaio assicura un’elevata
resistenza alla trazione, mentre il calcestruzzo ha un’elevata resistenza alla
compressione.

IL CALCESTRUZZO ARMATO

LEGANTI IDRAULICI



IL CALCESTRUZZO ARMATO



Il solaio in laterocemento (pignatte in laterizio + travetti in calcestruzzo armato)

IL CALCESTRUZZO ARMATO



L’USO DELL’ACCIAIO NELLE COSTRUZIONI



LA PREFABBRICAZIONE


